
DIRECTRICES PARA LA 
ELECCIÓN DE LOS PRIMERS  

EN DISPERSIÓN 
ACUOSA 

MONOCOMPONENTE
BICOMPONENTE

BENFERPRIM STARPRIM ASOWOOD

CONSUMO gramos/m2 100/150 150/600 200/400

SOPORTES PERMITIDOS

EX
TE

RI
O

R 
  

Hormigón 
envejecido

Morteros 
base cemento

Morteros base cemento 
4% < humedad relativa < 6%

Soportes sujetos a subida 
de humedad

IN
TE

RI
O

R

Hormigón 
envejecido

Morteros de cemento 
con calefacción

Morteros fluidos de cemento, 
también con calefacción

Morteros base cemento 
4% < humedad relativa < 6%

Soportes sujetos a subida 
de humedad

Morteros en anhydrita, cemento 
0.5% < humedad relativa < 1%

Morteros fluidos en anhydrita, 
también con calefacción

Baldosas antiguas

Parqué antiguo 
(con abrasión)

Paneles en conglomerado 
de madera

Soportes contaminados con 
aceite 

Uso no permitido

Uso permitido
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