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Normative Europee

MALTE PREMISCELATE PER MASSETTI
Norma EN 13813

Questa norma specifica i requisiti per i materiali per massetti da utilizzare nella costruzione di pavimentazioni in interni. 

CT = malte premiscelate per massetti cementizi. Premiscelati in polvere a base di cemento 
    da mescolare con acqua al momento dell’utilizzo in cantiere.

C  = resistenza alla compressione a 28 giorni (N/mm²)

F  = resistenza alla flessione a 28 giorni (N/mm²)

A1 fl  = resistenza al fuoco
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CPR 305/2011
Questa norma stabilisce (tra l’altro) che le malte premiscelate per massetti soddisfino i requisiti minimi dei test previsti 
dalla norma EN 13813 e che le materie prime, il processo ed il prodotto finito si attengano ad un piano di controllo 
con test e periodicità ben definite.


