GUIDE DE CHOIX ADHESIFS POUR SOLS

Dans les cases, il est indiqué la longueur maximale du cété le plus long de la tuile en cm.
Remarque: Les informations contenues dans le tableau ci-dessous sont derivés de notre expérience.

Respectez toujours la réglementation en vigueur dans le pays d'utiliser le produit.
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SUPPORT ADMIS
Beton
o |assaisonnée 120 120 120
)
= | Chapes a base
& | de ciment 120 120 120
>
| Btanchéité
fexible 120 120 120
Beton
assaisonnée 90 90 90
Chapes & base de
cimeF:ﬂ chauffé ou non 360 360 360
Chape fluide de ciment
chauffé ou no
& | Chape anhydrite
% de c?ment c)Flmouffé ou no 120' 120' 120'
‘B Anciens
Z | carreaux
Panneaux a base de bois
conglomérats 60 60 60
Etanchéité
flexible 360 360 360
Acier / PVC
Beton
assaisonnée 90 90 90
Chapes a base
2 de ciment 20 20 20
(@) .
9 | Etanchéité
= flexible 20 20 20
Acier / PVC

REMARQUES:

Utilisation interdit

Abrasion du substrat
recommandée

Prise rapide

Traitement avec primer
spécifique

! avec chauffage electrique maximal 90 cm

2 admis seulement avec chauffage & eau

3 seuelement non chauffé
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