GUIDA ALLA SCELTA DEGLI ADESIVI PER RIVESTIMENTI

AWERTENZA: le informazioni riportate nella seguente tabella sono derivate dalla nostra esperienza.

Attenersi in ogni caso alle normative in vigore nel paese di utilizzo del prodotto.
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Acciaio / PVC

OSSERVAZIONI:

Uso non ammesso

Trattamento con primer
specifico

Consigliata abrasione
del sottofondo

Presa rapida

nel caso di piastrelle con lato maggiore a 30 cm

& prescritta la doppia spalmatura e deve essere
valutata da parte del progettista la necessita
di prescrivere I'adozione di un idoneo fissaggio
meccanico di sicurezza (punto 7.13.7 della
norma UNI 11493-1)

2|e piastrelle devono essere stabili e ben aderenti

al sottofondo

*il supporto deve possedere una resistenza coesiva
a trazione (strappo) ed una adesione al sottostante
strato portante non minore di 1 N/mm? (punto

7.13.7 della norma UNI 11493-1)
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