
GUIDA ALLA SCELTA DEI 
PRIMER

IN DISPERSIONE 
ACQUOSA 

MONOCOMPONENTE BICOMPONENTE

BENFERPRIM STARPRIM ASOWOOD

CONSUMO grammi/m2 100/150 150/600 200/400

SUPPORTI AMMESSI

ES
TE

RN
O

Calcestruzzo 
stagionato
Massetti 
cementizi
Massetti cementizi
4% < umidità relativa < 6%
Sottofondi soggetti a 
risalita di umidità

IN
TE

RN
O

Calcestruzzo 
stagionato
Massetti di cemento anche 
riscaldati
Massetti fluidi di cemento 
anche riscaldati
Massetti cementizi 
4% < umidità relativa < 6%
Sottofondi soggetti a risalita 
di umidità
Massetti di anidrite 
0.5%<umidità relativa< 1%
Massetti fluidi di anidrite 
anche riscaldati
Vecchie piastrelle

Vecchio parquet (abraso)

Pannelli di conglomerato 
legnoso
Sottofondi contaminati da 
olio

Uso non ammesso

Uso ammesso

Rev.05/28.12.2020GUIDA ALLA SCELTA DEI PRIMER


