KLEJE DO PLYTEK PODLOGOWYCH PORADNIK WYBORU

W polach podano maksymalng diugo$¢ dtuzszego boku ptytek, w cm.
Ostrzezenie: ponizsze informacje sg wynikiem naszch doswiadczen.
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ODPOWIEDNIE PODLOZA
N | Wysezonowany beton 120 120 120
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=  Jastrychy cementowe 120 120 120
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<z( Elastyczne hydroizolacje 120 120 120
Wysezonowany beton 90 90 0
Jastrychy cementowe
ogrzewane i nieogrze-wane 360 360 360
Ptynne jastrychy ogrzewane
na bazie cementu
N
@ | Ptynne jastrychy ogrzewane 1 1 |
l<Z_(‘ na bazie anhydrytu 120 120 120
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i | Stare ptytki
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Podtoza drewniane 60 60 60
Elastyczne hydroizola-cje 360 360 360
Stal/PCV
Wysezonowany beton 90 Q0 Q0
% Jastrychy cementowe 90 Q0 90
%}
5 Elastyczne hydroizola-cje 90 Q0 Q0

UWAGI:

Uzycie niedozwolone

Zalecane jest
szlifowanie podioza

Pokrycie specjalnym
gruntem

Szybkowigzgce

'z ogrzewaniem elektrycznym, max. 90 cm
2 dozwolone z ogrzewaniem wodnym

3 tylko nieogrzewane
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